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THE FASTENING EXPERTS

TOGE TSM BC ST

Betonschraube zur Baustellensicherung und temporaren
Befestigung

I |
Schnelle und sichere Montage Temporare Befestigung
Das optimierte Gewinde ermadglicht einen Zur temporaren Befestigung auch im
schnellen und einfachen Einschraubvorgang. AuBenbereich.
i
Hohe Lastaufnahme -
Hohe Lastaufnahme im gerissenen und
ungerissenen Beton. Problemlose Demontage
Restlose Demontage und daher wieder-
verwendbar.
i

Spezielle Zulassung

Verankerung von Baustelleneinrichtungen
in frischem Beton.

Zulassungen
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8.2115.

Untergrinde

Anwendung in Beton ab einer Druckfestigkeit
von =10 N/mm?2.

Gerissener und ungerissener Beton.
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Technische Kennwerte » o GE®

Ohne Brandeinwirkung, Stahl

THE FASTENING EXPERTS

SchraubengréBe TSM BC ST & TSM High Performance TSM 10 TSM 12 TSM 14

Einschraubtiefe o [mm] P Noma Pooma Proma Nooma Pooma
75 75 20 75 20 ns

Bohrernenndurchmesser dy [mm] 10 2 14

Bohrlochtiefe Ry omim || () 85 85 100 85 100 125

Mindestbauteildicke Pl [mm] 150 150 195 150 195 200 | 225

Zulassige Lasten in gerissenem Beton mit N, [kN]

Druckfestigkeit f., .10 N/mm 12 43 4,3 8,6 43 8,6 107 | 121

Zulassige Lasten in gerissenem Beton mit N, [kN]

Druckfestigkeit f, .15 N/mm 12 50 50 9.3 50 9.3 129 1150

Zulassige Lasten in gerissenem Beton mit N, [kN]

Druckfestigkeit f,, ., 20 N/mm 2 57 57 10,0 57 10,0 14,31 171

Minimaler Randabstand in Lastrichtung? G [mm] 105 105 130 105 130 165

Minimaler Randabstand quer zur Lastrichtung < [mm] 160 160 195 160 195 250

Minimaler Achsabstand Srin [mm] 320 320 390 320 390 500

Max. Drehmoment (Setzen mit Schlagschrauber) [Nm] 400 650 650

) Siehe Skizze

2 Fur die Ermittlung der zulassigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der
Zulassung yM=1,4 berucksichtigt.
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° THE FASTENING EXPERTS
Montageanleitung

Wichtiger Hinweis vor der Montage

Vor jeder Wiederverwendung muss der Gewinde-
verschleil3 mit der zugehorigen Hulsenlehre gepruft
werden.

Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden,
wenn maximal 3 Gewindegange (siehe Darstellung) in
die Hulse eindringen konnen.

Schrauben mit sichtbaren Beschadigungen, z.B. durch
Korrosionsabtrag durfen grundsatzlich nicht verwen-

det werden.
Montage
1) Bohrloch erstellen.
2) Bohrloch grundlich reinigen.
3) Betonschraube eindrehen.
4) Schraubenkopf muss vollstandig auf dem Stutzenfuf3 aufliegen.
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